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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 17070:2015) wurde vom ISO/TC „International Union of Leather Technologists and 
Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit Technischen Komitee CEN/TC 289 „Leder“, dessen 
Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird, erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA „Anforderungen und 
physikalische Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte“ im DIN-Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2418  siehe  DIN EN ISO 2418 

ISO 3696  siehe  DIN ISO 3696 

ISO 4044  siehe  DIN EN ISO 4044 

ISO 4684  siehe  DIN EN ISO 4684 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 17070:2007-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die zusätzlichen Chlorphenolsubstanzen Tetrachlorphenol-, Trichlorphenol-, Dichlorphenol- und 
Monochlorphenol-Isomere wurden hinzugefügt; 

b) ein neuer Abschnitt 3, in dem die Chlorphenolabkürzungen in einer Liste aufgeführt sind, wurde 
hinzugefügt; 

c) die zuvor in 7.4 enthaltenen Beispiele für Chromatographiebedingungen wurden in einen neuen 
Anhang A verschoben. Der frühere Anhang A ist zu Anhang B geworden; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53313: 1996-02 
DIN CEN/TS 14494: 2003-08 
DIN EN ISO 17070: 2007-01 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2418, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und Echtheitsprüfun-
gen — Probenahmestelle 

DIN EN ISO 4044, Leder — Chemische Prüfungen — Vorbereitung von Proben für chemische Unter-
suchungen 

DIN EN ISO 4684, Leder — Chemische Prüfungen — Bestimmung flüchtiger Substanzen 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen 


