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前　　言

　　本标准根据ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国山东出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检疫

局、中华人民共和国福建出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：戚佳琳、杨菁、王仑、项海波、毛树禄、徐小茗、王崇霖。
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塑料及其塑料制品中２苯基２丙醇

的测定　气相色谱质谱法

１　范围

本标准规定了塑料及塑料制品中２苯基２丙醇的气相色谱质谱测定方法。

本标准适用于乙烯醋酸乙烯共聚物（ＥＶＡ）、聚氯乙烯（ＰＶＣ）、聚苯乙烯（ＰＳ）、聚碳酸酯（ＰＣ）、丙烯

腈丁二烯苯乙烯共聚物（ＡＢＳ）中２苯基２丙醇的测定。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６）

３　原理

以甲苯／丙酮为溶剂，微波萃取试样中的２苯基２丙醇，提取液以气相色谱质谱仪测定和确证，外

标法定量。

４　试剂和材料

除非另有规定，所有试剂均为色谱纯，试验用水应符合ＧＢ／Ｔ６６８２中规定的二级水。

４．１　甲苯。

４．２　丙酮。

４．３　甲苯丙酮溶液（体积比１∶１）。

４．４　２苯基２丙醇（ＣＡＳ号６１７９４７）标准物质，纯度≥９８％。

４．５　２苯基２丙醇标准储备溶液（１０００μｇ／ｍＬ）：准确称取０．１０００ｇ２苯基２丙醇标准物质（４．４），用

甲醇溶解后，转移至１００ｍＬ棕色容量瓶中，用甲醇定容至刻度。该标准储备溶液在０℃～４℃的冰箱

中密闭保存，有效期为４周。

４．６　２苯基２丙醇标准工作溶液：分别移取２苯基２丙醇标准储备溶液（４．５）０．１ｍＬ、０．４ｍＬ、０．８ｍＬ、

１．２ｍＬ、１．６ｍＬ、２．０ｍＬ于１００ｍＬ容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，该标准工作曲线浓度为１．０μｇ／ｍＬ、

４．０μｇ／ｍＬ、８．０μｇ／ｍＬ、１２．０μｇ／ｍＬ、１６．０μｇ／ｍＬ、２０．０μｇ／ｍＬ。该标准工作溶液在０℃～４℃的冰箱

中密闭保存，有效期为２周。

４．７　有机滤膜，孔径０．４５μｍ。

５　仪器和设备

５．１　气相色谱质谱联用仪（ＧＣＭＳ），配有电子轰击电离源（ＥＩ）。

５．２　冷冻粉碎机或类似设备。
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