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DB13/T 2768.2—2018 

I 

前  言 

DB13/T 2768《石墨烯粉体材料检测方法》分为5部分： 

——第1部分：灰分的测定； 

——第2部分：碳、氮、氢、硫、氧元素含量的测定； 

——第3部分：电导率的测定； 

——第4部分：比表面积、孔容和孔径的测定 BET法； 

——第5部分：热扩散系数的测定 闪光法。 

本部分为DB13/T 2768的第2部分。 

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。  

本部分由廊坊市质量技术监督局提出。  

本部分起草单位：新奥石墨烯技术有限公司。 

本部分主要起草人：李金来、丁晓龙、赵彦乔、任秀强、郑岩、崔秀菊、鲍秀瑾。


