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application.
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 Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on 
metallic flat products 

 

Mesure de la rugosité moyenne Ra et du nombre de pics 
RPc sur les produits plats métalliques 

 Messung des arithmetischen Mittenrauwertes Ra und der 
Spitzenzahl RPc an metallischen Flacherzeugnissen 
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