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Glass in building — Determination of
the bending strength of glass —

Part 3:

Test with specimen supported at two
points (four point bending)

Verre dans la construction — Détermination de la résistance du verre
d la flexion —

Partie 3: Essais avec éprouvettes supportées en deux points (flexion
quatre points)
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