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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 10545-14:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 189 „Ceramic tiles“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 67 „Keramische Fliesen und Platten“, dessen 
Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird, erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-82 AA „Keramische Fliesen und 
Platten (SpA zu CEN/TC 67 und ISO/TC 189)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 10545-7   siehe DIN EN ISO 10545-7 

DIN EN ISO 10545 mit dem Haupttitel Keramische Fliesen und Platten besteht aus den folgenden Teilen: 

 Teil 1: Probenahme und Grundlagen für die Annahme 

 Teil 2: Bestimmung der Maße und der Oberflächenbeschaffenheit 

 Teil 3: Bestimmung von Wasseraufnahme, offener Porosität, scheinbarer relativer Dichte und Rohdichte 

 Teil 4: Bestimmung der Biegefestigkeit und der Bruchlast 

 Teil 5: Bestimmung der Schlagfestigkeit durch Messung des Rückprallkoeffizienten 

 Teil 6: Bestimmung des Widerstands gegen Tiefenverschleiß für unglasierte Fliesen und Platten 

 Teil 7: Bestimmung des Widerstandes gegen Oberflächenverschleiß - Glasierte Fliesen und Platten 

 Teil 8: Bestimmung der linearen thermischen Dehnung 

 Teil 9: Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit  

 Teil 10: Bestimmung der Feuchtigkeitsdehnung 

 Teil 11: Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse; Glasierte Fliesen und Platten 

 Teil 12: Bestimmung der Frostbeständigkeit 

 Teil 13: Bestimmung der chemischen Beständigkeit 

 Teil 14: Bestimmung der Beständigkeit gegen Fleckenbildner 

 Teil 15: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium; glasierte Fliesen und Platten 

 Teil 16: Bestimmung kleiner Farbabweichungen 
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 10545-14:1997-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Norm inhaltlich überarbeitet; 

b) Anhang C (normativ) aufgenommen. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 51092: 1960-01 
DIN EN 122: 1985-03, 1991-10 
DIN EN ISO 10545-14: 1997-12 
 


