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Dieses Beiblatt enthalt Informationen zu
DIN EN ISO 148-1, jedoch keine zusatzlich
genormten Festlegungen.

Metallische Werkstoffe —
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy —

Teil 1: Prufverfahren; Beiblatt 1: Sonderprobenformen

Metallic materials —
Charpy pendulum impact test —
Part 1: Test method; Supplement 1: Special test pieces

Matériaux métalliques —
Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy —

Partie 1: Méthode d’essai; Supplément 1: Formes des éprouvettes particulaires

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN

Mit DIN EN ISO 148-1:2011-01
Ersatz flr
DIN 50115:1991-04
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