
DEUTSCHE NORM    

ICS 59.080.01

Textiles –

Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic 

washing and drying (ISO 15487:2018);

German version EN ISO 15487:2018

Textiles –

Méthode d’évaluation de l’aspect des vêtements et autres produits finis textiles après lavage 

et séchage domestiques (ISO 15487:2018);

Version allemande EN ISO 15487:2018

Ersatz für

DIN EN ISO 15487:2010-06

   

Gesamtumfang 26 Seiten

 

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




