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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 19063-2:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 �Plastics� in 
Zusammenarbeit mit dem Technische Komitee CEN/TC 249 �Kunststoffe� erarbeitet, dessen Sekretariat von 
NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA 
�Thermoplast-Werkstoffe� im DIN-Normenausschuss �Kunststoffe� (FNK).

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen:

IEC 60112 siehe DIN EN 60112
IEC 60243-1 siehe DIN EN 60243-1 
IEC 60296 siehe DIN EN 60296
IEC 60695-11-20 siehe DIN EN 60695-11-20
IEC 62631-2-1 siehe DIN EN IEC 62631-2-1 
IEC 62631-3-1 siehe DIN EN 62631-3-1 
IEC 62631-3-2 siehe DIN EN 62631-3-2 
ISO 62 siehe DIN EN ISO 62
ISO 75-1 siehe DIN EN ISO 75-1 
ISO 75-2 siehe DIN EN ISO 75-2 
ISO 178 siehe DIN EN ISO 178
ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1 
ISO 179-2 siehe DIN EN ISO 179-2 
ISO 291 siehe DIN EN ISO 291
ISO 293 siehe DIN EN ISO 293
ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1 
ISO 294-3 siehe DIN EN ISO 294-3 
ISO 294-4 siehe DIN EN ISO 294-4 
ISO 306 siehe DIN EN ISO 306
ISO 489 siehe DIN EN ISO 489
ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1 
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2 
ISO 527-4 siehe DIN EN ISO 527-4 
ISO 899-1 siehe DIN EN ISO 899-1 
ISO 1133-1 siehe DIN EN ISO 1133-1 
ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1 
ISO 2818 siehe DIN EN ISO 2818
ISO 3167 siehe DIN EN ISO 3167
ISO 4589-2 siehe DIN EN ISO 4589-2 
ISO 6603-2 siehe DIN EN ISO 6603-2 
ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256
ISO 10350-1 siehe DIN EN ISO 10350-1 
ISO 11357-2 siehe DIN EN ISO 11357-2 
ISO 19063-1 siehe DIN EN ISO 19063-1 
ISO 20753 siehe DIN EN ISO 20753

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 2897-2:2004-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Abschnitt 3 �Begriffe� hinzugefügt;

c) Überarbeitung von Inhalt und Aufbau der Tabelle 3 und Tabelle 4 entsprechend der überarbeiteten 
ISO 10350-1;

d) redaktionelle Überarbeitung der Norm.

Frühere Ausgaben

DIN 16771-2: 1977-08, 1988-12
DIN EN ISO 2897-2: 1999-10, 2004-05


