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Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu
machen.

Beschichtungsstoffe —

Bestimmung der Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit —
Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in
Kondenswasserklimaten (ISO 6270-2:2005);
Deutsche Fassung EN ISO 6270-2:2005;
Berichtigungen zu DIN EN ISO 6270-2:2005-09

Paints and varnishes —

Determination of resistance to humidity —

Part 2: Procedure for exposing test specimens in condensation-water atmospheres
(ISO 6270-2:2005);

German version EN ISO 6270-2:2005;

Corrigenda to DIN EN I1SO 6270-2:2005-09

Peintures et vernis —

Détermination de la résistance a 'humidité —

Partie 2: Méthode d’exposition d’éprouvettes a des atmosphéres d’eau de condensation
(ISO 6270-2:2005);

Version allemande EN ISO 6270-2:2005;

Corrigenda a DIN EN I1SO 6270-2:2005-09
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Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN




