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Abdichtungsbahnen
Bitumenbahnen fur Dachabdichtungen DIN
Bestimmung der Warmestandfestigkeit
Deutsche Fassung EN 1110 : 1999 EN 1110

ICS 91.100.50 Teilweise Ersatz flr
DIN 52123 : 1985-08

Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof
waterproofing — Determination of flow resistance at elevated
temperature;

German version EN 1110 : 1999

Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles d’étanchéité de toiture
bitumineuses — Détermination de la résistance au fluage

a température élevée;

Version allemande EN 1110 : 1999

Die Europidische Norm EN 1110 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen, Unterkomitee SC 1
LBitumenbahnen” (Sekretariat: Deutschland) erarbeitet worden.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuBB im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist der als
SpiegelausschuB3 zu CEN/TC 254/SC 1 eingesetzte ArbeitsausschuB 02.10.00 ,Dach- und Dichtungsbahnen®.

Der unter dem Ersatzvermerk angegebene teilweise Ersatz von DIN 52123 : 1985-08 gilt ab Termin der Fertigstellung
des Paketes Europaischer Normen It. BeschluB des Technischen Biiros des Europédischen Komitees fiir Normung,
CEN/BT-Resolution C 88/1998 (Ref.-Resolution 126/1991): 2001-09.

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hin-
gewiesen:

ISO 5725 : 1986 siehe DIN ISO 5725 : 1988, die jedoch durch DIN ISO 5725-1 : 1997-11 und E DIN ISO 5725-2 : 1991-02
ersetzt wurde.

Anderungen

Gegeniiber DIN 52123 : 1985-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ubernahme von EN 1110 : 1999.

b) DIN 52123 : 1985-08, Abschnitt 13 nur in bezug auf Dachabdichtungen.

¢) Redaktionell liberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 52123-1: 1977-03
DIN 52123-2: 1971-06,1977-03
DIN DVM 2123 = DIN 52123: 1928-04, 1939-03, 1960-11, 1985-08
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-1
Genauigkeit (Richtigkeit und Préazision) von MeBverfahren und MeBergebnissen — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und
Begriffe (ISO 5725-1:1994)

E DIN ISO 5725-2
Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von MeBverfahren und MeBergebnissen — Ein grundlegendes Verfahren fiir die
Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von festgelegten MeBverfahren; Identisch mit ISO/DIS 5725-2 : 1990
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ICS 91.100.50

Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for
roof waterproofing — Determination of flow resistance at

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen

Bitumenbahnen fir Dachabdichtungen
Bestimmung der Warmestandfestigkeit

elevated temperature fluage a température élevée

Diese Européische Norm wurde von CEN am 11. Juli 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zbsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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