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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-04-01. 

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veröffentlichung der 
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europäischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort 
genannten Termin an erfolgen. 

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europäischen 
Union oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehörden. 

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 13163:2013-03 noch für eine 
bestimmte Übergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europäischen Union bzw. im 
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde. 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13163:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee 
CEN/TC 88 „Wärmedämmstoffe und wärmedämmende Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN 
(Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA „Wärmedämmstoffe 
(SpA zu CEN/TC 88 und WG 1 bis 9, WG 12 bis 21, ISO/TC 61/SC 10, ISO/TC 163 (teilweise), 
ISO/TC 163/SC 1 und SC 3)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Dieses Dokument enthält die Änderung 1, angenommen vom CEN am 2014-12-15. Diese Änderung enthält 
diejenigen Abschnitte der Norm, die erforderlich sind, damit die Europäische Norm der EU-Bauprodukten-
verordnung (EU-BauPVO) genügt. 

Der Beginn und das Ende von neuem oder geändertem Text werden durch die Markierungen !und " 
angezeigt.  

Dieses Dokument ist ein Element eines Normenpakets von miteinander zusammenhängenden Normen über 
die Spezifikation von werkmäßig hergestellten Wärmedämmstoffen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13163:2013-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) ein Zusatz zum Vorwort; 

b) ein Zusatz zu 3.2 „Symbole, Einheiten und Abkürzungen“; 

c) ein neuer Unterabschnitt 4.3.19 „Freisetzung gefährlicher Stoffe“; 

d) Änderung zum Abschnitt 7 „Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)“; 

e) Änderung zum Abschnitt 8 „Kennzeichnung und Etikettierung“; 

f) Änderung zum Anhang B „Feststellung des Produkttyps (PTD) und werkseigene Produktionskontrolle 
(FPC)“; 

g) Änderung zum Anhang E „Nachweis der Brandverhaltensklassifizierung von Ausgangsstoffen“; 

h) ein neuer Anhang ZA. 

 

 



DIN EN 13163:2016-08 

3 

Gegenüber DIN EN 13163:2015-04 wurden folgende Korrekturen vorgenommen: 

a) Tabelle B.2 wurde korrigiert. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 18164: 1963-01, 1966-08 

DIN 18164-1: 1972-12, 1979-06, 1991-12, 1992-08 

DIN EN 13163: 2001-10, 2009-02, 2013-03, 2015-04 

DIN EN 13163 Berichtigung 1: 2006-06 

 


