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Nationales Vorwort 

Diese Dokument (EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 
„Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes 
Königreich) gehalten wird. 

An der Erstellung der Europäischen Norm war seitens des DIN der Ausschuss NA 054-04-08 GA 
„Gemeinschaftsarbeitsausschuss FNK/NHM/NMP: Spiegelausschuss zu CEN/TC 134 und ISO/TC 219“ im 
Normenausschuss Kunststoffe (FNK) beteiligt. Die fachliche Arbeit fand in den für die jeweilige Produktgruppe 
zuständigen nationalen Arbeitsausschüssen des FNK (elastische Bodenbeläge), NMP (textile Bodenbeläge) 
und NHM (Laminat-Bodenbeläge) statt. 

Die europäischen Berichtigungen AC:2005 und AC:2006 der EN 14041:2004 sind in der vorliegenden 
Fassung berücksichtigt. Die aufgrund des AC:2005 berichtigten Textstellen sind am linken Rand durch einen 
einfachen senkrechten Strich gekennzeichnet. Die aufgrund des AC:2006 berichtigten Textstellen sind durch 
einen doppelten senkrechten Strich gekennzeichnet. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorliegende Fassung auf dem Stand der formellen 
Abstimmung im Oktober 2003 beruht. In der Zwischenzeit durchgeführte Änderungen in den Prüf- oder 
Produktnormen bleiben daher unberücksichtigt. 

Für die im Abschnitt 2 angegebenen Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2424 siehe DIN ISO 2424 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14041:2004-02 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen: 

a)  Abschnitt 4.1.4, Tabellen 1 und 2 überarbeitet, Tabelle 3 hinzugefügt; 

b)  Abschnitt 4.3, Überschrift geändert; 

c)  Abschnitt 4.5.2, Überschrift geändert; 

d)  Anhang D, Überschrift geändert; 

e)  Tabelle D.2 überarbeitet; 

f)  Tabellen ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4 und ZA.5 überarbeitet; 

g)  Norm redaktionell überarbeitet. 

Gegenüber DIN EN 14041:2005-02 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen: 

a)  Abschnitt 4.2 überarbeitet; 

b)  Abschnitt ZA.2.1 überarbeitet. 

Gegenüber DIN EN 14041:2006-04 wurde folgende Berichtigung vorgenommen: 

a) Die europäische Berichtigung AC:2006 wurde umgesetzt, indem eine Fußnote zu Unterabschnitt 4.3 
(Emission von Formaldehyd) hinzugefügt wurde. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 14041: 2004-10, 2005-02, 2006-04 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 2424, Textile Bodenbeläge — Begriffe 


