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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15317:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 „Zerstörungsfreie 
Prüfung“, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird, erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-23 AA „Ultraschallprüfung“ im 
Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15317:2007-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) Dokument redaktionell überarbeitet. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   einstufiges Annahmeverfahren 
Dokument-Sprache:   D 

CEN/TC 138 
Datum:  2013-03 

FprEN 15317:2013 

CEN/TC 138 

Sekretariat:   AFNOR 

Zerstörungsfreie Prüfung — Ultraschallprüfung — Charakterisierung und 
Verifizierung der Ultraschall-Prüfausrüstung zur Dickenmessung 

Essais non destructifs — Contrôle ultrasonore — Caractérisation et vérification des appareils de mesure de 
l'épaisseur par ultrasons 

Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring 
equipment 
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