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Bestimmung der wasserabweisenden
Eigenschaften von Flächengebilden mittels
der Beregnungsprüfung nach Bundesmann

(ISO 9865 : 1991)
Deutsche Fassung EN 29 865 : 1 993

DIN
EN 29 865

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Nornri ISO 9865
Textlles; Determination of water repellency of fabrics by the Bundesmann rain-shower test;�Ersatz für
(ISO 9865 : 1 991 ) ; German version EN 29 865 : 1993�DIN 53 888/02.79
Textiles; Hydrophobicite de tissus ä l'aide d'un essai d'arrosage suivant la methode
Bundesmann; (ISO 9865 : 1991); Version allemande EN 29 865 : 1993

Die Europäische Norm EN 29 865: 1993 liat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Der Arbeitsausschuß NMP 513 „Textilpflege, Wassereinwirkung, Knitterverhalten" ist für
die vorliegende Norm zuständig.

Diese Norm ist durch die Übernahme von ISO 9865 : 1991 in eine EN-Norm entstanden.
Für die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entspre¬
chende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN 20139

Zitierte Normen
—�in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

—�in nationalen Zusätzen:

DIN EN 20139 Textilien; Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung;
(ISO 139 : 1973); Deutsche Fassung EN 20 139 : 1992

Frühere Ausgaben
DIN 53 888:08.65, 02.79

Änderungen
Gegenüber DIN 53 888/02.79 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

—�Gliederungsschema der ISO übernommen.

Internationale Patentklassifikation
D 06 H 003/00
G01 F 001/00
G 01 N 033/36

Fortsetzung 5 Seiten EN-Norm

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V
Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN

Preisgr. 
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Deutsche Fassung

Textilien

Bestimmung der wasserabweisenden Eigenschaften von Flächen¬
gebilden mittels der Beregnungsprüfung nach Bundesmann

(ISO 9865 : 1991)

Textiles; Determination of water repellency Textiles; Hydrophobicite de tissus ä l'aide
of fabrics by the Bundesmann rain-shower d'un essai d'arrosage suivant la methode
test; (ISO 9865 : 1991)�Bundesmann; (ISO 9865 : 1991)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1993-04-05 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio¬
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Königreich.
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