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E DIN EN 485-1/A1:2009-04 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument beinhaltet die Deutsche Fassung der von Arbeitsgruppe WG 7 „Bänder, Bleche und 
Platten“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) im Technischen Komitee CEN/TC 132 „Aluminium und 
Aluminiumlegierungen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) 
unter deutscher Mitwirkung ausgearbeiteten Änderung A1:2009 zur EN 485-1:2008. 

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung dieses Norm-Entwurfs wurden dabei vom Arbeitsausschuss 
NA 066-01-06 AA „Bänder, Bleche, Platten“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V, wahrgenommen. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:   Änderung 
Dokument-Stage:   einstufiges Annahmeverfahren 
Dokument-Sprache:   D 
 
STD Version 2.2 
 

CEN/TC 132 
Datum:  2009-03 

EN 485-1:2008/FprA1:2009 

CEN/TC 132 

Sekretariat:   AFNOR 

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bänder, Bleche und Platten — 
Teil 1: Technische Lieferbedingungen 

Aluminium et alliages d'aluminium — Tôles, bandes et tôles épaisses — Partie 1 : Conditions techniques de 
contrôle et de livraison 

Aluminium and aluminium alloys — Sheet, strip and plate — Part 1: Technical conditions for inspection and delivery 
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