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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-07-01. 

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veröffentlichung der 
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europäischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort 
genannten Termin an erfolgen. 

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europäischen 
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehörden. 

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 492:2016-12 noch für eine bestimmte 
Übergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europäischen Union bzw. im 
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde. 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 492:2012+A2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 „Dach-
deckungsprodukte für überdeckende Verlegung und Produkte für Außenwandbekleidung“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-04 AA „Faserzementplatten (SpA zu 
CEN/TC 128/SC 4 und ISO/TC 77)" im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2859-1   siehe DIN ISO 2859-1 
ISO 3951-1   siehe DIN ISO 3951-1 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 492:2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Begriffe „Herstellungsverfahren“ und „Produktionsprozess“ wurden im gesamten Dokument durch 
„Fertigungsprozess“ ersetzt; 

b) Änderung in 6.3.5 „Laufende Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle“; 

c) Anhang ZA „Abschnitte dieser Europäischen Norm, die die Bestimmungen der EU-
Bauproduktenverordnungen betreffen“ wurde ersetzt. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 492: 1995-08, 1999-07, 2006-04, 2006-12, 2012-12, 2016-12 
DIN EN 492 Berichtigung 1: 1997-04 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-
prüfung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne für die 
Prüfung einer Serie von Losen 

DIN ISO 3951-1, Verfahren für die Stichprobenprüfung anhand quantitativer Merkmale (Variablenprüfung) — 
Teil 1: Spezifikation für Einfach-Stichprobenanweisungen für losweise Prüfung, geordnet nach der annehm-
baren Qualitätsgrenzlage (AQL) für ein einfaches Qualitätsmerkmal und einfache AQL 


