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Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-82 AA „Keramische Fliesen und Platten  
(SpA zu CEN/TC 67 und ISO/TC 189)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

 

Gegenüber DIN 18157:1979-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) vollständige Überarbeitung der Norm; 

b) Aufnahme der Fliesenkleber nach DIN EN 12004; 

c) Aufnahme neuer Untergründe; 

d) Aufnahme von Anforderungen an die Restfeuchte von Untergründen; 

e) Aufnahme der Fugenmörtel nach DIN EN 13888; 

f) Aufnahme von Hinweisen zu Grundierung. 

 

 


