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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Arbeitsausschuss NA 005-09-
35 AA „Angemörtelte Außenwandbekleidungen“, im DIN erarbeitet. 

Die Normenreihe DIN 18515 Außenwandbekleidungen – Grundsätze für Planung und Ausführung besteht aus 
folgenden Teilen:  

  Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder Platten 

  Teil 2: Anmauerung auf Aufstandsflächen  

Für ein hinterlüftetes Außenwandbekleidungssystem aus angemörtelten Fliesen oder Platten und einem 
kraftabtragenden Unterbauelement aus Faserverbundwerkstoff mit eingearbeiteter Dämm- und Luftschicht hat 
das Deutsche Institut für Bautechnik, Kolonnenstr. 30, 10839 Berlin, eine Zulassung erteilt. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18515-1:1998-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung der Begriffe; 

b) Abschnitt Anwendungsbereich wurde erweitert; 

c) Tabelle 1 wurde gestrichen; 

d) Abschnitt 4 wurde aktualisiert; 

e) in 6.3 wurde das Dickbettverfahren gestrichen; 

f) Abschnitt 7 wurde gestrichen; 

g) ein informativer Anhang wurde hinzugefügt. 

 

Frühere Ausgaben 
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DIN 18515 Beiblatt:1973-12 
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