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Testing of mineral oils –

Determination of sulfated ash

Essais des huiles minérales –

Détermination des cendres sulfatées
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DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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