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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 054-01-03 AA „Physikalische, rheologische und analytische 
Prüfungen“ im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) unter Mitarbeit des Normenausschusses 
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 6162:1981-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) visuellen Farbvergleich in photometrische Messung geändert; 

b) Erläuterungen gestrichen; 

c) Text redaktionell an die aktuelle Überarbeitung von DIN EN ISO 4630 und DIN EN ISO 6271 angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53403: 1951-11 
DIN 6162: 1956-02, 1981-12 

 


