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DVS – DEUTSCHER VERBAND

FÜR SCHWEISSEN UND

VERWANDTE VERFAHREN E.V.

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird als eine wichtige Erkenntnisquelle zur
Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig
ist. Eine Haftung des DVS und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Berechnung von Behältern und
Apparaten aus Thermoplasten –

Wärmealterungsgrenze bei PE

Einsprüche bis 30. April 2008

Dieser Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge werden
erbeten an den DVS e.V., Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf.
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  Funktion der Geraden: 

   y =a +b *(lnx)

   a  =2,83835

   b  =0,08939
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