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优质碳素结构钢冷轧钢带 GB 3522一 83

Cold-rolled quality carbon structural steel strips

  本标准适用于优质碳素结构钢冷轧钢带。该产品供制造机器零件、结构件等制品。

分类与代号

.1按制造精度分

普通精度的钢带 P
宽度精度较高的钢带 K
厚度精度较高的钢带 H

厚度精度高的钢带 7

宽度和厚度精度较高的钢带 KH
.2按表面质最分
  工组钢带 工

  11组钢 带 II

.3 按边缘状态分

  切边钢 带 Q

  不切边钢带 BQ

.4 按材料状态分

冷硬钢带 Y

退火钢带 T

2 尺寸、外形

  2.1 钢带尺寸及其允许偏差应符合表1的规定。
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