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JT/T 514- 2以抖

前 言

    本标准是土工合成材料系列产品技术标准之一，该系列标准包括土工格栅、土工膜、土工排水板

(带)等产品标准，现已发布的标准有:

    仃/T 480-2002 交通工程土工合成材料 土工格栅

    JT/T 513-2004 公路工程土工合成材料 土工网

    JT/T 514-2004公路工程土工合成材料 有纺土工织物

    仃/T 515-20(” 公路工程土工合成材料 土工模袋
    TUT 516-2004 公路工程土工合成材料 土工格室

    JUT 517-2004公路工程土工合成材料 土工加筋带

    JUT 518-2004公路工程土工合成材料 土工膜
    JT/T 519-20(” 公路工程土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布

    JT/T 520-2004公路工程土工合成材料 短纤针刺非织造土工布
    JUT 521-2004公路工程土工合成材料 塑料排水板(带)

    本标准由交通部公路科学研究所提出。

    本标准由交通部科技教育司归口。
    本标准起草单位:交通部公路科学研究所。

    本标准起草人:王园、李昌铸、夏玲玲、王沁、梁向前。


