
书书书

犐犆犛１９．１００
犑０４

! " # $ % & ' ' ( ) *

犌犅／犜３８８９６—２０２０

!"#$　%&!"#$　'(
犖狅狀犱犲狊狋狉狌犮狋犻狏犲狋犲狊狋犻狀犵—犐狀狋犲犵狉犪狋犲犱狀狅狀犱犲狊狋狉狌犮狋犻狏犲狋犲狊狋犻狀犵—犌犲狀犲狉犪犾狆狉犻狀犮犻狆犾犲狊

２０２００６０２)* ２０２０１２０１+,

' ( + , - . / 0 1 2
' ( ) * 3 / 0 4 5 6 ) *



书书书

目　　次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

１　范围 １………………………………………………………………………………………………………

２　规范性引用文件 １…………………………………………………………………………………………

３　术语和定义 １………………………………………………………………………………………………

４　方法概要 ２…………………………………………………………………………………………………

５　安全 ３………………………………………………………………………………………………………

６　人员 ４………………………………………………………………………………………………………

７　检测规程 ４…………………………………………………………………………………………………

８　检测设备 ４…………………………………………………………………………………………………

９　检测报告 ５…………………………………………………………………………………………………

Ⅰ

犌犅／犜３８８９６—２０２０



前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５６）提出并归口。

本标准起草单位：爱德森（厦门）电子有限公司、空军研究院航空兵研究所、中国特种设备检测研究

院、南昌航空大学、钢铁研究总院、中国科学院金属研究所、北京航空材料研究院、中国科学院声学研究

所、清华大学、西安交通大学、上海材料研究所、中国铁道科学研究院集团有限公司金属及化学研究所、

国核电站运行服务技术有限公司、厦门大学、集美大学。

本标准主要起草人：林俊明、郭奇、胡斌、宋凯、范弘、蔡桂喜、徐可北、张碧星、黄松岭、陈振茂、丁杰、

黄凤英、叶琛、曾志伟、李寒林。
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