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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家林业和草原局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９８）归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、应急管理部四川消防研究所、德华兔宝宝

装饰新材股份有限公司、南京江宁分析仪器有限公司、久盛地板有限公司、广东耀东华装饰材料科技有

限公司、重庆星星套装门（集团）有限责任公司、千年舟新材科技集团有限公司、湖南万华生态板业有限

公司、山东俏家装饰新材料有限公司、厦门隽翔木业有限公司、肇庆力合技术发展有限公司、浙江升华云

峰新材股份有限公司、德华集团控股股份有限公司、福人集团有限责任公司、寿光市鲁丽木业股份有限

公司、河南森远科技有限公司、烟台格瑞恩高分子材料有限公司。

本标准主要起草人：陈志林、姜鹏、梁善庆、赵成刚、唐召群、詹先旭、王富海、王艳伟、曾敏华、

刘晓俊、郝玉东、林波、刘伟、陈智勇、鲍洪玲、施晓宏、章剑、兰从荣、国智武、邵贞祥、刘春晓。
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难 燃 刨 花 板

１　范围

本标准规定了难燃刨花板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和

贮存。

本标准适用于除铺地材料之外的具有难燃性能的刨花板。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ４８９７—２０１５　刨花板

ＧＢ／Ｔ５９０７．１—２０１４　消防词汇　第１部分：通用术语

ＧＢ８６２４—２０１２　建筑材料及制品燃烧性能分级

ＧＢ／Ｔ８６２６—２００７　建筑材料可燃性试验方法

ＧＢ／Ｔ１７６５８—２０１８　阻燃木材燃烧性能试验　火传播试验方法

ＧＢ１８５８０—２０１７　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ／Ｔ２０２８４—２００６　建筑材料或制品的单体燃烧试验

ＧＢ／Ｔ２０２８５—２００６　材料产烟毒性危险分级

３　术语和定义、缩略语

ＧＢ／Ｔ４８９７—２０１５界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了

ＧＢ／Ｔ５９０７．１—２０１４、ＧＢ８６２４—２０１２和ＧＢ／Ｔ２０２８４—２００６中的某些术语和定义。

３．１

难燃刨花板　犱犻犳犳犻犮狌犾狋犳犾犪犿犿犪犫犾犲狆犪狉狋犻犮犾犲犫狅犪狉犱

将各种枝桠、小径木、速生木材、木屑等切削成的一定规格的碎片（刨花）经过阻燃、干燥、拌胶、铺

装、热压等工艺生产的一种人造板。

３．２

燃烧性能　犫狌狉狀犻狀犵犫犲犺犪狏犻狅狉

在规定条件下，材料或物质的对火反应特性和耐火性能。

［ＧＢ／Ｔ５９０７．１—２０１４，定义２．２５］

３．３

可燃性　犮狅犿犫狌狊狋犻犫犻犾犻狋狔

在规定的试验条件下，材料能够被引燃且能持续燃烧的特性。

［ＧＢ／Ｔ５９０７．１—２０１４，定义２．５４］

３．４

燃烧滴落物／微粒　犳犾犪犿犻狀犵犱狉狅狆犾犲狋狊／狆犪狉狋犻犮犾犲狊

在燃烧试验过程中，从试样上分离的物质或微粒。
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