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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T17850《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求》的第9部

分。GB/T17850已经发布了以下部分:
———第1部分:导则和分类;
———第3部分:铜精炼渣;
———第4部分:煤炉渣;
———第5部分:镍精炼渣;
———第6部分:炼铁炉渣;
———第7部分:熔融氧化铝;
———第9部分:十字石;
———第11部分:钢渣特种型砂。
本文件等同采用ISO11126-9:1999《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要

求 第9部分:十字石》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T17849—1999 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的试验方法[eqv
ISO11127(所有部分)]。
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