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前　　言

　　本文件按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０２０《标准化工作导则　第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替ＧＢ／Ｔ２８７９６—２０１２《工艺水晶饰品》，与ＧＢ／Ｔ２８７９６—２０１２相比，除结构调整和编辑

性改动外，主要技术变化如下：

ａ）　删除了“１范围”中的“产品分类”和“石英玻璃”；（见第１章，２０１２年版的第１章）；

ｂ）　删除了“２规范性引用文件”中的“ＧＢ／Ｔ１６５５２珠宝玉石名称”和“ＧＢ／Ｔ７９６２．１２无色光学玻

璃　测试方法　第１２部分：光谱内透射比”（见第２章，２０１２年版的第２章）；

ｃ）　修改了术语和定义中的条款（见３．１、３．２、３．３、３．４，２０１２年版的３．１、３．２、３．３、３．４和３．５）；

ｄ）　删除了“分类”（见２０１２年版的第４章）；

ｅ）　删除了要求中的分级指标，只规定了最低质量要求（见４．１、４．２、４．３，２０１２年版的５．１、５．２、５．３）；

ｆ）　删除了表面粗糙度的“检测方法二”（见２０１２年版的６．２．１．３）；

ｇ）　修改了透过率测试方法（见５．２．２．１、５．２．２．２、５．２．２．３，２０１２年版的６．２．２）；

ｈ）　修改了“有害物质限量”试验方法（见５．５，２０１２年版的６．５）；

ｉ）　修改了抽样规则，删去了“抽取１％样品”规定（见２０１２年版的７．１．２）；

ｊ）　删除了出厂检验项目中的“表面粗糙度”项目（见６．１．３，２０１２年版的７．１．３）；

ｋ）　增加了型式检验项目分类（见６．２．４）；

ｌ）　修改了判定规则（见６．３，见２０１２年版的７．３）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国日用玻璃标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３７７）归口。

本文件起草单位：浦江县东洲水晶有限公司、浙江浦江晶盛水晶有限公司、浦江赛尔工艺有限公司、

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司、浦江弘柏周氏水晶有限公司、浦江恒诚工贸有限公司、星碧集团

有限公司、浙江亚华天玑宝石有限公司、浦江县晶迪水晶有限公司、浙江艺奥水晶饰品有限公司、扬州

博艺祥工艺品有限公司、浦江小桥水晶工艺品有限公司、浦江县产商品检验检测研究院、浙江省水晶工

艺制品协会。

本文件主要起草人：王淑东、杜威、张福民、张筠、张必军、周双胜、陈水宝、王元成、陈伟翔、聂晓彬、

蒋建华、梁吉红、朱冬生、黄先莲、李莉。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

———２０１２年首次发布为ＧＢ／Ｔ２８７９６—２０１２；

———本次为第一次修订。
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