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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T28846—2012《红领巾》,与GB/T28846—2012相比,除结构调整和编辑性改动

外,主要技术变化如下:
———增加了“规格”一章,将2012年版的3.2.1中红领巾的形状和尺寸的要求调整入该章(见第4

章);
———修改了耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度的要求(见5.1,2012年版

的3.1);
———增加了燃烧性能、耐唾液色牢度和耐光色牢度的考核项目(见5.1);
———修改了规格尺寸允差要求(见5.2.1,2012年版的3.2.1);
———修改了颜色及色差要求(见5.2.2,2012年版的3.2.2);
———修改了产品的缝制要求(见5.2.3,2012年版的3.2.3);
———修改了外观疵点的要求(见5.2.4,2012年版的3.2.4);
———修改了拉伸试验的试验参数(见6.7,2012年版的4.6);
———修改了耐皂洗色牢度的试验条件(见6.11,2012年版的4.10);
———增加了6.6、6.12和6.13的试验方法;
———修改了色差检验方法(见6.15,2012年版的4.12);
———修改了外观疵点的检验范围(见6.16,2012年版的4.13);
———增加了抽样规则中7.1.1和7.1.2(见7.1.1和7.1.2)。
———修改了表4外观质量抽样方案(见7.1,2012年版的5.1);
———修改了包装的要求(见8.1,2012年版的6.1);
———修改了标志的要求(见8.2,2012年版的6.2)。
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