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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准代替ＦＺ／Ｔ１２０１８—２００９《精梳棉本色紧密纺纱线》，与ＦＺ／Ｔ１２０１８—２００９相比主要技术变

化如下：

———标准名称调整为《紧密纺精梳棉本色纱线》；

———增加紧密纺精梳棉本色纱（线）的标记；

———调整了纱线断裂强度、毛羽指数犎 值、加严了条干均匀度变异系数、千米粗节、千米棉结优等

品和一等品指标；

———将针织用纱线与机织用纱线的要求合并；

———删除取样方式、试样数量及次数规定，按各试验方法要求执行；

———删除计算值的数值修约规定，删除了关于运输和储存部分的内容。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１０）归口。

本标准起草单位：新疆溢达纺织有限公司、福建省长乐市新华源纺织有限公司、百隆东方股份有限

公司、安徽华茂纺织股份有限公司、魏桥纺织股份有限公司、浙江华孚色纺有限公司、兰溪市质量技术监

督检测中心、绍兴迈宝科技有限公司、浙江春江轻纺集团有限责任公司、上海市纺织工业技术监督所、中

国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人：赵阳、宋均燕、陈宗立、黄林海、杨圣明、马敬宝、朱翠云、方洁玮、韩永强、

陈乃英、段丽慧、景慎全。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ１２０１８—２００９。
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