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前    言 

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 

本标准由全国竹藤标准化技术委员会（SAC/TC 263）提出并归口。 

本标准起草单位：杭州庄宜家具有限公司、南京林业大学、福建大庄竹业科技有限公司、杭州大索

科技有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、福建华宇集团有限公司、福建金竹竹业有限公司、国

家林业局南京人造板检测站、浙江农林大学、北京林业大学、双枪科技股份有限公司、宁波士林工艺品

有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司、浙江九川竹木股份有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公

司、江山欧派门业股份有限公司、浙江百山祖工贸有限公司、江西东方名竹竹业有限公司、江西庄驰家

居科技有限公司、杭州铭逸工艺制品有限公司、浙江庄诚竹业有限公司、江西奔博科技发展有限公司、

福建居怡竹木业有限公司、福建驰宇装饰材料有限公司、厦门伟豪泰科技有限公司、广东皓辰旺科技有

限公司、开化祖兴堂家具厂。 

本标准主要起草人：李延军、刘红征、梁星宇、王新州、陈李璨、许斌、娄志超、徐江、周松珍、

郭学婢、王剑勤、姚连书、李小贤、郑承烈、顾水祥、沈海鹰、吴水根、詹先旭、章卫钢、练素香、王

刚、吴蓉、周一帆、谢序勤、张水珍、吴友青、戴月萍、张直焕、林宏松、陈金名、陈祖兴。  
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展平竹地板 

1   范围 

本标准规定了展平竹地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、

运输和贮存等。 

本标准适用于室内用展平竹地板。 

2   规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第 1 部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验

抽样计划 

GB/T 17657—2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法 

GB/T 18103—2013  实木复合地板 

GB 18580          室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 

GB/T 20240—2017  竹集成材地板 

GB/T 38394—2018  竹产品术语 

3   术语和定义 

 GB/T 38394—2018以及 GB/T 20240—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

竹展平板 flattened bamboo 

    由竹筒或弧形竹片经软化、展开、干燥、定型制成的片状材料。 

3.2  

展平竹地板 flattened bamboo flooring 

    表层采用竹展平板制成的地板。 

[GB/T 38394—2018，定义，2.3.8] 

3.3 

留青展平竹地板 outlayer - kept flattened bamboo flooring 

表层保留竹青的展平竹地板。 

3.4 

去青展平竹地板 non - outlayer flattened bamboo flooring 

表层去除竹青的展平竹地板。 

3.5  

两层展平竹地板 two layered flattened bamboo flooring 

表层为竹展平板、底层为竹展平板或其他竹质材料制成的地板。 

3.6 

组合型展平竹地板 combined flattened bamboo flooring 

表层为竹展平板、芯层或底层为竹展平板或其他木质材料制成的地板。 


