
 

ICS 91.100.10 

CCS Q 13 

 DB21 
辽 宁 省 地 方 标 准 

DB21/T 3425—2021 
 

 

 

海砂鉴定技术规范 

Technical specifications for sea sand identification 

  
 

2021 - 05 - 22发布 2021 - 06 - 22实施 

辽宁省市场监督管理局 发 布  





DB21/T 3425—2021 

I 

目   次 

前   言 .............................................................................. III 

1 范围 .................................................................................1 

2 规范性引用文件 .......................................................................1 

3 术语和定义 ...........................................................................1 

4 样品获取 .............................................................................1 

5 样品鉴定 .............................................................................2 

5.1 外观特征记录 .......................................................................2 

5.2 样品制备 ...........................................................................2 

5.3 水溶性离子溶液制备 ..................................................................2 

5.4 水溶性钠离子浓度的测定 ..............................................................2 

5.5 水溶性氯离子浓度的测定 .............................................................5 

6 评价指标体系 .........................................................................7 

6.1 初选指标 ...........................................................................7 

6.2 量化指标 ...........................................................................7 

7 质量要求 .............................................................................8 

8 样品保存 .............................................................................8 

9鉴定报告 ..............................................................................9 

附 录 A （规范性） ..................................................................10 

附 录 B （规范性） ..................................................................11 

参 考 文 献 ...........................................................................11 

 

 

 

 

 

 


