
 

 

 

ICS   93.060 

CCS   P 66 

 41 

河 南 省 地 方 标 准 

DB41/T 2138—2021 
 

 热熔型涂料路面标线施工技术规范 
 

 

 

 

 

 

2021 - 04 - 12发布 2021 - 07 - 12实施 

河南省市场监督管理局  发 布 





DB41/T 2138—2021 

I 

目 次 

前言 ................................................................................. II 

1  范围 ............................................................................... 1 

2  规范性引用文件 ..................................................................... 1 

3  术语和定义 ......................................................................... 1 

4  热熔型涂料反光标线分级 ............................................................. 2 

5  材料要求 ........................................................................... 2 

6  施工工艺 ........................................................................... 3 

7  质量检验标准 ....................................................................... 5 

附录 A（规范性）  有机物含量试验方法 ................................................... 7 

附录 B（规范性）  二氧化钛含量试验方法 ................................................. 8 

附录 C（规范性）  玻璃珠粒径分布试验方法 .............................................. 10 

附录 D（规范性）  玻璃珠逆反射性能试验方法 ............................................ 11 


