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Ⅰ 

前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件是TY/T XXXXX《运动面层性能测试方法》的第8部分。TY/T XXXXX已经或即将发布以下部分： 

—— 第1部分：规格； 

—— 第2部分：厚度； 

—— 第3部分：抗滑值； 

—— 第4部分：冲击吸收； 

—— 第5部分：垂直变形； 

—— 第6部分：球滚动性能； 

—— 第7部分：垂直球反弹； 

—— 第8部分：滚动负荷； 

—— 第9部分：合成材料拉伸性能。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会（SAC/TC 456/SC 1）提出。 

本文件由国家体育总局体育经济司归口。 

本文件起草单位：北京华安联合认证检测中心有限公司、山东东海集团有限公司、江苏省产品质

量监督检验研究院。 

本文件主要起草人：刘海鹏、潘朝阳、陈韶、于惊鸿、王照宇。 

本标准为首次发布。 


