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T/CSTM 00556.3—2022 

I 

前    言 

本文件参照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出

的规则起草。 

T/CSTM 00556《地坪工程现场验收检测方法》分为 11 个部分： 

——第 1 部分：抽样。 

——第 2 部分：厚度的测定。 

——第 3 部分：拉伸粘结强度的测定。 

——第 4 部分：耐磨性的测定。 

——第 5 部分：表面硬度的测定。 

——第 6 部分：耐冲击性的测定。 

——第 7 部分：平整度和水平度的测定。 

——第 8 部分：不发火性的测定。 

——第 9 部分：防静电性的测定。 

——第 10 部分：防滑性的测定。 

——第 11 部分：胎压耐污性的测定。 

本文件是 T/CSTM 00556 的第 3 部分。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国材料与试验团体标准委员会建筑材料领域委员会（CSTM/FC03）提出。 

本文件由中国材料与试验团体标准委员会建筑材料领域委员会地坪材料技术委员会

（CSTM/FC03/TC27）归口。 
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