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前 言

    本标准是根据ISO 8504-2:2000《涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理方法 磨料喷射清理》进行

编制的，在技术内容上与该国际标准等效。

    本标准删除了ISO 8504-2的引言，并增加了附录B,

    本标准规定了磨料喷射清理方法。它应与GB/T 18839.1-2002《涂覆涂料前钢材表面处理 表面

处理方法 总则》(eqv ISO 8504-1:2000)一起使用。

    本标准的附录A和附录B是提示的附录。

    本标准由中国船舶工业集团公司提出。

    本标准由中国船舶工业第十一研究所归口。

    本标准起草单位:中国船舶工业第十一研究所。

    木标准 主要起草 人 :傅建华 、秦银华 。


