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GB/T 5009.98-2003

月ii 吕

    本标准代替GB/T 13117-1991《食品容器及包装材料用不饱和聚酷树脂及其玻璃钢制品卫生标

准分析方法》。

    本标准与GB/T 13117-1991相比主要修改如下:

    — 按照GB/T 20001. 4--2001《标准编写规则 第4部分:化学分析方法》对原标准的结构进行了

        修改 。

    本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。

    本标准由上海市食品卫生监督检验所、哈尔滨医科大学公共卫生学院、上海玻璃钢研究所、哈尔滨

市卫生防疫站负责起草。

    本标准主要起草人:张翠花、朱惠芬、唐玲光、胡振哲、冯速捷。

    原标准于1991年首次发布，本次为第一次修订。


