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Détermination des propriétés d’endurance
thermique de matériaux isolants électriques

Etuves de vieillissement - Section 1: Etuves a une seule chambre

E: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating
materials - Ageing ovens - Section 1: Single-chamber ovens

D: Bestimmung der thermischen Bestandigkeit von Elektroisolierstoffen -
Warmlagerungs verfahren - Teil 1: Alterungschrank mit Einzelkammer

Norme frangaise homologuée par décision du Directeur général de |'afnor
le 20 novembre 1990 pour prendre effet 8 compter du 20 décembre 1990.
Cette norme remplace et annule la norme NF C 26-205 - Additif 2 (septembre
1981).

correspondance

La présente norme reproduit la norme CEi 216-4-1 (Troisiéme édition - 1990).

analyse

descripteurs

Cette norme définit les exigences minimales concernant les étuves a une seule
chambre servant a évaluer I'endurance thermique de l'isolation électrique.

Isolant électrique, résistance a la chaleur, essai de vieillissement, essai d’endu-
rance thermique, étuve.

modifications

corrections
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diffusée également par I'association frangaise de normalisation {afnor) tour europe cedex 7. 92049 paris la défense

tél. (1) 42 91 55 55

Ets Busson, impr., 75018 Paris 1990 - Reproduction interdite 1% tirage 90-12



NF C 26-304 _ 92—

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS . . o v vt ettt ettt e ettt ettt e et et e et e e e e e e e e e e e e e 3

Articles

1. Domaine d’application . .. .........o.ituiritn ittt e 4

2. Définiti
. LT 1 P

2.1 Taux de Ventilation. . . . ....ootttnie ettt et
2.2 Fluctuation de teMPEratUIe . . ... ... vttt ttie ettt et iee ettt ie e iie e
2.3 Gradient de temMPEratIe . . .. ... ovv ittt ettt et teeeae e
2.4 Variation de tempPeratUre . . . ... ...ttt ittt et e e
2.5 ConStante e temPS . ... ..ottt e e

W W b vy

wn

3. ExXigences de CONStIUCHON. . . . ..o vvttt ittt et te et ettt et e et e e

4. Méthodes d’essais et exigences de performance . ................ouitin i inenen..

4.1 Taux de ventilation. . . ... ...ttt e e
4.2 Variation de temperatUre . . . .. ..ottt e e e e
4.3 Constante de tempPs . .. ......outirtieiie et e
4.4 Proces-Verbal .. ... ... ..

O O 0o N ™



-3 - NF C 26-304

AVANT-PROPOS

La présente norme reprend le texte de Ia publication 216-4. 1 (Troisieme édition - 1990) de la Commission
FElectrotechnique Internationale.

Elle remplace et annule la norme NF C 26-205 (Additif 2) a compter du jour de sa prise d’effet.

Dans un souci d’efficacité, de simplification et de rigoureuse équivalence avec les documents de la CEl,
la norme NF C 26-205 et ses additifs sont annulés et remplacés par les normes de la série NF C 26-300
qui reproduisent, chacune, les documents CEI cités.

Le tableau figurant ci-aprés donne la correspondance entre les publications internationales citées dans le
texte et les normes frangaises a appliquer.

PUBLg}é\ITIONS TiTRES NORMES FRANGAISES
335-1 (1970) | Sécurité des appareils électrodomestiques et analo- NF C73-600

gues. - Premiére partie : Régles générales.

811-1-2 (1985) | Méthodes d’essais communes pour les matériaux
d’isolation et de gainage des cibles électriques. -
Premiére partie - Méthode d’application générale -
Section 2 - Méthodes de vieillissement thermique.

(pas de norme frangaise)

La présente norme a été adoptée par le Comité de Direction de I’'Union technique de I’Electricité le 13
septembre 1990.



