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前 言

    本标准是土工合成材料系列产品技术标准之一，该标准预计包括土工格栅、土工网垫、土工有纺布、

土工无纺布、土工排水材等十一个土工合成材料产品质量技术标准。

    本标准的附录A为规范性附录。

    本标准的附录B为资料性附录。

    本标准由交通部公路科学研究所提出并归口。
    本标准起草单位:交通部公路科学研究所、山东泰峰塑料土工材料有限公司、青岛颐中格栅股份有

限公司、湖北凯乐新材料科技股份有限公司、北京龙文博达新型建材有限公司、杭州强士工程材料有限

公司、蚌埠市天立加筋土有限公司。
    本标准起草人:王园、夏玲玲、杨志峰、宿永玲、刘伟、宗大权、康汽、吴纯、侯树林。


