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Nationales Vorwort

Die Européische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrigerat (ASD-STAN) ist vom Européilischen
Komitee fiir Normung {(CEN) fir zusténdig erklsrt worden, Europdische Normen (EN) fiir das Gebiet der
Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Assoziierte
Crganisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 3840:2007 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Nichtmetallische Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Instilut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Nermungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu (berfihren,
Aus diesem Grund wurde der deutschen Fassung dieser EN-Norm die englische Fassung hinzugefigt.

Fir die in diesem Dokument zitierten Européischen und internationalen Normen wird im Folgenden auf die
entspraechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ENI1SO 7253  siehe DINEN ISO 9227

ISO 2884-1 siehe  DIN EN ISO 2884-1

150 3233 sishe  DIN 53219

1SC 6504-1 siche  DIN EN ISO 6504-1

IS0 6504-3 siche  DIN EN SO 6504-3

180 ?724-1 siehe  DIN 5033-2 und DIN 5033-3
ISO 7724-2 sieche  DIN 5033-7 und DIN 5033-9 und DIN 53236
ISO 7724-3 siche DIN 6174

180 7784-2 siche DINEN ISO 7784-2

(SO 14680-1 siche  DIN EN (SO 14680-1

ISO 14680-2 sieche  DIN EN 1SO 14680-2

ISO 14680-3 sishe  DINEN SO 14680-3

ISO 15710 siche  DINEN ISO 15710
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Die folgenden in diesem Dokument aufgeflihrten Normen sind mittlerweile ersatzlos zuriickgezogen:

EN ISO 4817

ISC 15716

Anderungen

Gegeniiber DIN 65081:1995-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)

Aktualisierung der Normativen Verweisungen;

Aktualisierung der Begriffe;

Aktualisierung der aligemeinen und technischen Anforderungen;
Aktualisierung der Qualitdtssicherung nach EN SO 9001 und EN 9100;
Aufrnahme des Kapitels Fertiglospriifung;

Aktualisierung der Prifverfahren in Tabelle A1 mit Priifung entsprechend der beschreibenden Nummer
nach TR 7000-9;

Aufnahme der Qualifikationsanforderungen an Farbe und Glanz in Anhang B;
Aktuafisierung der Werksbescheinigung in Anhang C;

vollstindige redaktionelle Uberarbeitung.

Frilhere Ausgaben
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