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Appareils sanitaires

Controle de la continuité de la couche
d’'émail

Méthodes d’essai

E : Sanitary appliances — Continuity checking of enamel coating — Test methods

D : Sanitare Anlagen — Kontrolle der Gleichmassigkeit der Emailschicht —
Prifverfahren

Norme frangaise homologuée par décision du Directeur Général de I'afnor
le 20 novembre 1985 pour prendre effet le 20 décembre 1985.

Remplace la norme homologuée de méme indice de juin 1973.

correspondance

La méthode d’essais pour le controle des matériaux métalliques émaillés est en
large concordance avec la norme ISO 2746-1973.

analyse

descripteurs

Cette norme, qui définit deux méthodes d’essais pour détecter toute discontinuité
de la couche d'émail, s’inscrit dans un programme de normalisation ayant pour
objectif de déterminer un ensemble de méthodes d’'essais pour permettre le
contréle de la qualité des appareils sanitaires émaillés.

Thesaurus International Technique : appareil sanitaire, acier émaillé, fonte émail-
lée, céramique émaillée, émail vitrifié, essai de continuité, mode opératoire, appa-
reillage, controle de qualité.

modifications

corrections

Par rapport a la norme de 1973, détermination de deux méthodes de contrble,
suivant que le support de la surface émaillée est de la céramique ou un matériau
métallique.
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